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Uvod
Cilem tohoto posouzeni je prokazat spinéni pozadavkd technickych pfedpisi a usnadnéni pfistupu
certifikovanych vyrobkl na trh.

Zadatel pozadal na dobrovolné bazi o nezavislou certifikaci vyrobku treti stranou Institutem pro testovani
a certifikaci, a.s., Zlin (dale jen ITC).
Zavéreény protokol byl vypracovan na zakladé zadosti ¢. 313301067 evidované ITC dne 25.08.2025.

Zadatel je sou¢asné vyrobcem posuzovaného vyrobku.

Jedna se o dobrovolnou certifikaci shody vyrobku (popis uveden v bodu 1.) s pozadavky technickych predpist
v bodu 2.1.

Toto posouzeni neznamena ani nenahrazuje posouzeni shody (certifikaci) podle zakona ¢. 22/1997 Sb.
o technickych poZadavcich na vyrobky.

Prohlaseni pracovnikii podilejicich se na feSeni zakézky:

Pracovnici souhlasi a zavazuji se k zachovani mi¢enlivosti a divérnosti o vsech informacich ziskanych pfi
posuzovéni, véetné vsech dokumenti obdrzenych pro ti¢ely posuzovéni. Prohladuji, Ze v pribéhu poslednich
dvou let nebyli zapojeni v Zadnych konzultacnich a/nebo $kolicich ¢innostech vztahujicich se k systému fizeni
vyrobce a/nebo Zadatele, neprovadéli u vyrobce a/nebo Zadatele interni audity a nemaji k vyrobci a/nebo
Zadateli 24dné vyznamné vazby (financni, obchodni, pfibuzenské, viastnické atp.).

1. Identifikace posuzovaného vyrobku

Nazev vyrobku: Aktovka $kolni SMILE, typy: Smiley, Cloud, Fairy, Football, Play, Sci-fi

Popis vyrobku: Skolni aktovka SMILE je textilni aktovka uréena pro noseni u&ebnich pomucek do
Skoly pro zaky prvniho stupné zékladni 8koly. Aktovka je jednokomorova, s jednou
kapsou na zip na pifednim dile a s otevienymi kapsami po stranach. Uzavirani.
zakladniho prostoru je feseno klopnou s magnetickym zdmkem. Aktovka je cela.
vyztuZzena tuhym plastem a ma délené nosné femeny. Horni &ast nosnych femen( je
tvarovana, usita z vrchovych textilii a spodni posuvnou ¢&ast tvofi textilni popruh.’
Nosné femeny jsou opatieny nastavitelnym hrudnim popruhem a dal$i upevnéni je
v oblasti pasu. Vyrobek je opatien prvky retroreflexniho materialu ve stfibrné barve,
které jsou umistény na piednim dile, na bo¢nich dilech a na nosnych femenech.
Aktovka je dodavana v Sesti verzich, které se li$i potiskem predniho dilu a barevnosti.
Toto rozdilné provedeni nema vliv na vlastnosti podstatné pro certifikaci.

Parametry vyrobku: viz Tabulka €. 1
Obrazek / schéma vyrobku:

Football
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Tabulka &. 1: Materialové slozZeni

Material
Textilni tkanina impregnovana 600d PES
Textilni Gplet sitovina PES (3D), barva &erna, rizova nebo svétle fialova

Cast aktovkau
Vrch — predni dil a boky
Vrch — zadova East

Vrch — dno Lisovany plast s potahem textilie PES
se tfemi plastovymi chranici
Drzadlo Synteticka tkanina — popruh
Postranni kapsy Textilni tkanina impregnovana, ukon&eni pruZzenkou
Podsivka Textilni synteticka tkanina 210d PES

Nosné femeny — horni ¢ast

Textilni tkanina impregnovana 600d PES

Podsivka nosnych fement

Textilni Uplet sitovina PES (3D), barva &erna, riZovéa nebo svétle fialova

Nosné femeny — spodni &ast

Synteticka tkanina — popruh

Prezky Tvrdy plast, rizné barvy
Zdrhovadla Plastova s kovovym jezdcem a tahackem (slitina zinku)
Zamek Plastovy vylisek s magnetem

Retroreflexni material

Reflexni PU

2. Shoda vlastnosti vyrobku s poZadavky technickych pfedpisi

2.1. Technické predpisy

Posouzeni shody vyrobku bylo provedeno v rozsahu:

Helma31-01067_V23/10
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Tabulka &. 2: Technické predpisy pouzité pii certifikaci

# Oznacgeni technického predpisu
(vCetné data vydani)

1. TS-ITC-307/2011 verze 07:2023 | Batohy Skolni

Pozn.: Pouzité technické normy jsou uvedeny v technické
specifikaci TS-ITC-307/2011 verze 07:2023.

Nazev technického piedpisu

Tabulka &. 3: Technické predpisy pouzité pfi zkouseni
Oznaceni technického predpisu

# (véetné data vydan) Posuzovany parametr
1. TS-ITC-307/2011 verze 07:2023 | Batohy $kolni
- ¢l4 - Bezpetnost pii pouzivani vyrobku (stanoveni nosnosti)
- ¢lL.42 - Vlastnosti pro posouzeni zdravotni nezavadnosti (posuzovani
konstrukce vyrobkl a méreni)
2. | CSNENISO 105-E04:2013 Textilie — Zkoudky stalobarevnosti — Cast E04: Stalobarevnost
Vv potu
3. CSN EN ISO 105-X12:2016 Textilie — Zkousky stalobarevnosti — Cast X12: Stalobarevnost
v otéru

2.2. Zvoleny postup posuzovani shody
Certifikované vyrobky podléhaji postupu posuzovani shody, ktery provadi vyrobce na svou vyhradni
zodpovédnost.

Posuzovani shody je provadéno nezavislou tfeti stranou ITC, s pouzitim certifikaéniho schématu CZ-ITC 1a,
které vychazi z 1a CSN EN ISO/IEC 17067:2014 a je zaloZzeno na zkouseni. Certifikat shody je vydavan na
typ produktu, charakteristiky jsou podrobné uvedeny na certifikatu nebo na dokumentu, na ktery se certifikat
odkazuje. Polozky nasledné& produkované nejsou pokryty potvrzenim shody ITC.

Vzorky jsou reprezentativni polozky nasledné produkce, které by mohly odkazovat na vyrobce a které jsou
vyrabény v souladu s certifikovanym typem.

2.3. Misto a rozsah odbéru vzorku _
Vzorky odebral a dodal Zadatel na zakladé instrukci pracovnika ITC

2.4. Misto, datum provedeni a vysledky zkouSek

Zkousky shody s pozadavky technickych predpisl byly provedeny v akreditovanych laboratofich:
- AZL 1004, ITC Zlin (09 az 10/2025)
- Institut pro testovani a certifikaci a.s. Zlin — posouzeni (10/2025)

Vysledky zkous$ek, které byly pouzity pfi posuzovani, jsou uvedeny v nasledujicich zkusebnich protokolech
nebo zaznamech z posouzeni:

- ZkuSebni protokol akreditované laboratofe &.j. 313301067-01, AZL 1004, 09.10.2025 (v Tabulce ¢. 4
oznaceny jako D1)

- Zku$ebni protokol akreditované laboratofe &.j. 313301067-02, AZL 1004, 26.09.2025 (v Tabulce ¢. 4
oznaceny jako D2)

- Zaznam z posouzeni/zkousky ¢. 313301067, ITC Zlin, 30.10.2025 (v Tabulce €. 4 oznaCeny jako D3)
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Tyto zkuSebni protokoly a/nebo zdznamy z posouzeni jsou nedilnou soucasti dokumentace zakazky tohoto
posouzeni. Tyto dokumenty jsou uloZeny ve spisu zakazky.

Ve zku$ebnich protokolech je uvedena nejistota méfeni. Prob&hla analyza vysledkd u hodnot s odchylkou
mé&feni. Hodnota odchylky od piedepsanych toleranci nema vliv na spinéni poZzadavkd hodnot parametra.

Tabulka &. 4: Vysledky zkousek vyrobku Aktovka Skolni SMILE

Cislo
Posuzovany parametr Pozadovana Zjisténé vysledky doku- | Hodno-
hodnota mentu?) ceni
Bezpecnost hotového vyrobku
Posouzeni vyrobku pred jeho jednotlivé soucasti D3 vyhovuje
pouzitim vyrobku nesméji
ohroZovat uzivatele neohrozuji
z hlediska zpUsobeni
zranéni
Posouzeni vyrobku po provedené jednotlivé sougasti D3 vyhovuje
zkou$ce nosnosti¥ vyrobku nesméji
ohrozovat uzivatele neohrozuji
z hlediska zpUsobeni
zranéni
Retroreflexni uc¢innost — koeficient
retroreflexe pro uhel natoeni
€1=0° / £1=90° min. 110 cd/(Ix.m?2)
<+ PU retroreflexni material 478/469 cd/(Ix.m2) D2 vyhovuje
Plocha retroreflexnich prvkl D3 | vyhovuje
- predni dil min. 70 cm? 95,7cm?
- bocni dil 1 min. 15 cm2 na 45,0 cm?
- bocni dil 2 kazdém boénim dilu 45,0 cm?
- zadni dil (nosné femeny) 1 min. 6 cm2na kazdém 16,3 cm?
- zadni dil (nosné remeny) 2 nosném femenu 16,3 cm?
Klasifikace podle urceni vyrobku pro Zaky I. nebo Il. pro zaky D3 vyhovuje
stupné ZS |. stupné ZS
Zdravotni nezavadnost
Hmotnost max. 1200 g 1182 az1198 g D3 vyhovuje
Zadova ¢ast bandazovani nebo bandazovani D3 vyhovuje
vyztuzeni bez vyztuzeni
tlacicich mist
Nosné femeny D3 vyhovuje
- Sifka min. 40 mm 60 az 65 mm
- délka min. 700 mm 740 az 745 mm
- vzhled v misté ramen bandazovani
podloZeni nebo
bandazovani
Nosnost — za nosné femeny min. 20 000 cykld bez po 20 000 cyklech D1 vyhovuje
poruseni bez poruseni
Nosnost — prodlouzeni (prokluz)
nosnych fement po zkousce max. 15 % D1 vyhovuje
- levy nosny femen méné nez 2 %
- pravy nosny femen méné nez 2 %
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Tabulka &. 4: Vysledky zkousek vyrobku Aktovka skolni SMILE
Cislo
Posuzovany parametr Pozadovana Zjisténé vysledky doku- | Hodno-
hodnota mentu’) ceni
Nosnost — vzhled vyrobku po
zkousce bez poruseni bez poruseni D1 vyhovuje

Provedeni vyrobku

Skolni batoh musi byt
opatfeny kapsou,
ktera slouzi
k ukladani svaciny

$kolni aktovka
je opatfena kapsou,
ktera slouzi k ukladani
svaciny

D3 vyhovuje

Provedeni vyrobku

$kolni batoh pro zaky
|. stupn& ZS musi byt
opatreny jmenovkou

$kolni aktovka
je opatiena jmenovkou

D3 vyhovuje

Materialové vlastnosti

Nosnost# — vzhled vyrobku po
zkousce

- vrchové a podSivkové materialy
- Siti

- pf'ezky, drobné plast. vyrobky

bez poruseni
bez poruseni
bez poruseni

bez poruseni
bez poruseni
bez poruseni

D1 vyhovuje

Textilni Gplet sitovina (3D)
- barva ¢erna

- barva rizova

- barva svétle fialova

min. 3
(stupen Sedé
stupnice)

Stalost pfi otéru za sucha min. 3 (stupen Sedé D2 vyhovuje

Textilni uplet sitovina (3D) (stupen Sedé stupnice)?

- barva ¢erna stupnice) 5/5

- barva rlzova 5/5

- barva svétle fialova 5/5

Stalost pfi otéru za mokra min. 3 (stupen Sedé D2 vyhovuje

Textilni uplet sitovina (3D) (stupen $edé stupnice)? '

- barva ¢erna stupnice) 5/4-5

- barva rlizova 5/5

- barva svétle fialova 5/5

Stalobarevnost v kyselém potu pouzité materialy (stupen Sedé D2 vyhovuje
musi byt stalobarevné stupnice)®

5/4-5/4-5/4/4-5/5/5
5/5/4-5/4-5/5/5/5
5/5/4-5/4-5/4-5/5/5

Stalobarevnost v alkalickém potu

Textilni uplet sitovina (3D)
- barva ¢erna

- barva rlizova

- barva svétle fialova

pouzité materialy
musi byt stalobarevné
min. 3 (stupen Sedé
stupnice)

(stupen 3edé
stupnice)®

5/4-5/4-5/4/4-5/5/5
5/5/4-5/4-5/5/5/5
5/5/4-5/4-5/4-5/5/5

D2 vyhovuje

Vysvétlivky:
1) podkladem pro hodnoceni jsou dokumenty uvedené v tomto sloupci. Jejich identifikace je provedena na
zacatku této kapitoly
2) podél / napri¢
3 stuperi zmény odstinu / stuperi zapousténi do doprovodnych tkanin (acetat / bavina / polyamid / polyester /
akryl / vina)

Helma31-01067_V23/10
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2.5. Posouzeni vlastnosti vyrobku s pozadavky

Vysledky prezentované ve zku$ebnich protokolech citovanych v bodu 2.4. tohoto Zavérecného protokolu
dokazuiji, Ze vlastnosti vyrobku (popis uveden v bodu 1.) spliiuji pozadavky technickych predpisl uvedenych
v bodu 2.1. v rozsahu uvedeném v bodu 4.

2.6. Navod k pouziti a znageni vyrobku

Pozn. Jazykové verze navodu k pouziti, znageni a vystrah musi spliiovat narodni poZadavky zemeé urceni,
na jehoz trh bude produkt dodavan.

Zadatel predloZil navod na pouziti vyrobku v Eeském (slovenském, anglickém, némeckém aj.) jazyce.
Komentar:

Zadatel dodal nasledujici dokumenty:

- Navrh visagky/oznateni na obalu s ndzvem vyrobku a oznacenim vyrobce, v¢. odkazu na webove
stranky. Pozadavky na znaceni jsou v ndvaznosti na tyto skute¢nosti spinény.

- Navod k pouziti a udrzb&, ktery spliiuje pozadavky pro tento druh vyrobka.

3. Dohled nad procesem produkce
Nebylo aplikovano — certifikaéni schéma CZ-ITC 1a neobsahuje dohled nad procesem produkce.

4. Zavér

Posouzeni bylo provedeno na zakladé Zadatelem predlozené dokumentace, vysledk( zkousek, souboru
technické dokumentace a funkce vyrobku k pozadavkim technickych predpist uvedenych v bodu 2.1. tohoto

zavérecného protokolu.
Za zajisténi shody produkce s certifikovanym typem odpovida Zadatel v piném rozsahu.

Vyrobce je povinen realizovat ve vyrobnim procesu veskera opatfeni zarucujici shodu vSech vyrobki
s pozadavky technickych predpist citovanych v bodu 2.1.

Na zakladé provedeného posouzeni viastnosti hodnoceného vyrobku tym posuzovatell konstatuje:

X] splnéni pozadavkil technickych predpisti uvedenych v bodu 2.1. v piném rozsahu poZadavk(
a doporuéuje vydani certifikatu ITC, v rozsahu provedeného posouzeni.

5. Seznam dokumenti pouzitych pro certifikaci

a) Smlouva o posouzeni shody €. 313301067
b) Zadost o certifikaci ¢. 313301067 ze dne 25.08.2025
c) Technicka specifikace TS-ITC-307/2011 verze 07:2023 ,Batohy $kolni*

d) Zkusebni protokoly akreditované laboratore, vypracované ITC, AZL 1004 Zlin, citované v bodu 2.4. tohoto
Zavéretného protokolu

e) Zaznam z posouzeni/zkousky €. 313301067, ITC Zlin, 30.10.2025

f) Technickd dokumentace vydana firmou Helma 365, s.r.o., Praha 1 Staré Mésto, Ceska republika
(Technické podminky vyrobku, prohlaSeni o nezavadnosti, visatky a etikety s oznalenim a navodem
k pouziti a udrzbé v eském jazyce) dodana dne 25.08.2025

Tento zavéreény protokol smi byt bez pisemného souhlasu predstavitele ITC reprodukovan pouze v celku.
© Copyright:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Ceska republika
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